@ Gebruiksaanwijzing

Produktomschrijving:

lonoseal is een lichthardende glasionomeer composiet cement
voor onderlagen, uitgebreide fissuurverzegelingen en het verzor-
gen van kleinere laesies.

Toepassing:

1. Prepareer de caviteit volgens de regels van de vultechniek.
Droog het tandoppervlak zorgvuldig. Vermijd contaminatie.

2. Pulpabereik met een calciumhydroxide preparaat bedekken.
Het is te adviseren om een bonding aan te brengen (zeker bij
caviteiten die niet volledig omgeven zijn door glazuur).

3. lonoseal tube/spuitjes: de benodigde hoeveelheid lonoseal
kan direct vanuit de tube op het instrument aangebracht
worden of direct vanuit het spuitje geappliceerd worden.
Contaminatie vermijden, na gebruik desinfecteren. Onder-
lagen dikker dan 1 mm laagsgewijs aanbrengen en uitharden.
Om de funktie van het naloopvrije spuitje te kunnen garan-
deren, moet er op gelet worden dat gedurende of na het
gebruik de plunjer niet terug getrokken mag worden.

4. Voor het lichtharden van het materiaal kan gebruik gemaakt
worden van in de handel verkrijgbare polymerisatielampen.
De lichtopbrengst moet minimaal 500 mW/cm? zijn bij halo-
geenlampen en 300 mW/cm? bij LED lampen. De lichtbron zo
dicht mogelijk boven het opperviak houden (ong. 2 mm) en
minstens gedurende 20 s uitharden. Bij een grotere afstand
moet de belichtingstijd verlengd worden.

5. Het lonoseal opperviak met roterende instrumenten af-
werken en de vulling volgens fabrieksopgave vullen.

Aanwijzingen/voorzorgsmaatregelen:
lonoseal hecht aan materialen zoals kroon- en brugmateria-
len, op methacrylaat gebaseerde tijdelijke vullingen en
bepaalde afdrukmaterialen (bijv. Polyether) dit kan lijden tot
beschadiging of verwijdering van de onderlaag. Het is te
adviseren in deze gevallen een bonding aan te brengen.
Vanwege de hoge stabiliteit van uitgehard lonoseal is het niet
mogelijk materiaaloverschot met een sonde te verwijderen. Dit
kan leiden tot het volledig verwijderen van de onderlaag.
Gebruik roterende instrumenten voor het verwijderen van
overtollig materiaal.
lonoseal bevat Bis-GMA, Diurethandimethacrylaat, BHT,
glasionomeerpoeder. Bij bekende overgevoeligheden (aller-
gieén) voor de inhoudsstoffen in lonoseal moet van het gebruik
afgezien worden.
Preparaties voor het beschermen van de pulpa of dentine
isolatie moeten uitgehard en gedroogd zijn alvorens lonoseal
wordt aangebracht (zie gebruiksaanwijzing van deze produk-
ten) om de hechting aan dentine niet te verminderen.
Vermijd het blootstellen van lonoseal aan direct licht (van de
operatie-lamp, daglicht) en appliceer zo snel mogelijk.
Eugenol en andere phenolische materialen (bv. Thymol)
vermijden omdat deze de polymerisatie verhinderen.
- Te korte belichtingstijden of onvoldoende lichtsterkte zorgen
voor een onvolledige uitharding. Controleer regelmatig de
hardingslamp en lichtgeleider.

Oplag:

lonoseal goed gesloten en donker tussen 4 °C - 23 °C bewaren.
In de koelkast bewaren verlengt de houdbaarheid. Voor het toe-
passen lonoseal op kamertemperatuur brengen. Niet gebruiken
na de houdbaarheidsdatum.

Het verticaal opslaan van lonoseal in de tubes in een standtray
is aan te raden. Hierdoor is lonoseal direct beschikbaar.

Onze preparaten worden ontwikkeld voor gebruik in de
tandheelkunde. Voor het gebruik van door ons geleverde
preparaten geldt dat onze mondelinge en/of schriftelijke aan-
wijzingen naar beste weten worden gegeven, maar dat deze
niet bindend zijn. Onze aanwijzingen en/of adviezen ontslaan
u niet van de plicht de door ons geleverde preparaten op hun
geschiktheid voor het beoogde doel te keuren. Aangezien
het gebruik van onze preparaten gebeurt buiten onze
controle is deze uitsluitend voor uw eigen verantwoording.
Uiteraard garanderen wij de kwaliteit van onze preparaten in
overeenstemming met de bestaande normen als ook in over-
eenstemming met de voorwaarden als vastgelegd in onze alge-
mene leverings- en verkoopsvoorwaarden.
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